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Abyste dosahli co nejlepsiho vysledku, doporuéujeme Vam pozorné si precist nasledujici montazni
navod a peclivé jej dodrzovat.

RADI VAM POMUZEME

Jsme Vam vidy k dispozici pro vSechny Vase dotazy na adrese info@parketkoncept.cz nebo telefonicky
na Cisle +420 518 351 005 od pondéli do patku od 8:00 do 16:00.
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Nezapomerite se podivat na nase montazni a casto kladené otazky na
video =] www.floorify.cz

KDE MUZETE POLOZIT PODLAHU FLOORIFY?

Floorify Herringbone jsou estetické podlahové krytiny navrzené pro poutziti v bytovych a komercnich
vnitifnich interiérech.

Floorify Herringbone jsou vodéodolné a lze je pouZit jako plovouci podlahovou krytinu ve vlhkych
mistnostech, jako jsou koupelny, toalety nebo kuchyné. Floorify Herringbone nejsou vhodné jako
podlahova krytina do sprch (nebo jinych mistnosti s integrovanym odtokem vody), saun, bazén(i nebo
jinych vlhkych prostor.

TEPLOTA OKOLNIHO PROSTREDI
Floorify Herringbone jsou urceny pro pokladku v interiéru ve vytapénych mistnostech (2-40 °C).
Optimalni okolni teplota podlahy je 18-25 °C.

Vyrobek neni uréen pro venkovni pouZiti nebo pro pouZiti v nevytapénych/neizolovanych prostorach,
jako jsou obytné vozy, lodé, verandy, oranzérie nebo solaria.

Chrarite podlahu pfed extrémnim pfimym ohievem (povrch podlahy lokalné >60°C). Pokud to neni
mozné, lze zvazit lokalni nalepeni podlahy. PoZadejte svého distributora o radu nebo nas kontaktujte. V
pfipadé otevieného ohné nebo kamen nainstalujte protipozarni desku nebo nehotlavou rohoz.

PODLOZKA
Floorify Herringbone by se mély vidy pokladat na vhodnou vysoko kvalitni podlozku, napfiklad na
podlozku Floorify Comfort. PodloZka Floorify Comfort byla specidlné vyvinuta pro pouziti v kombinaci s
kolekci Floorify Herringbone. Proto podlozka Floorify Comfort zarucuje optimalni funkcénost Floorify
Herringbone:

e \/yrovnava (v ramci tolerance rovinnosti podkladu - viz "dulezité technické informace")

e Zabranuje obrusovani zplisobené stérkem nebo kaminky

e ZvySuje odolnost proti ndrazu a pohodli pfi chizi

o lze kombinovat s podlahovym vytapénim i podlahovym chlazenim

e Izoluje krocejovy zvuk (ALw 21 dB or ALin10 dB)

Verze 04/08/2023 — Tento dokument nahrazuje viechna tisténa a elektronickd instalaéni a technicka doporuceni, ktera
drive distribuovala Floorify.
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V pripadé poskozeni nebo zrychleného opotrebeni podlahy zplsobeného pouzitim jiné podlozky nez
podlozky Floorify Comfort, zaruka poskytnutd spolecnosti Floorify zanika.
Pro Cesky a slovensky trh je mozné pouzit také podlozku z extrudovaného polystyrenu Arbiton Secura

2,0 nebo 2,2 nebo 3,0 mm.

BARIERA PROTI VLHKOSTI

V prostorach s vysokou vlhkosti, jako jsou koupelny, doporucujeme pod podlozku Floorify Comfort pouzit
vodotésnou folii (0,2 mm). PrestoZe jsou Floorify Herringbone zcela odolné proti vodé, voda mize
proniknout mezi sparami nebo pod okrajem podlahy do podkladu a zplsobit Skody.

Upozornéni: Potér musi byt vidy zcela suchy a musi splfiovat predepsané hodnoty vlhkosti, a to i pfi
pouziti bariéry proti vihkosti!

PLOVOUCI MONTAZ
Floorify Big Tiles se instaluji primarné jako plovouci podlahovy systém, bez lepidla. Podlahova prkna jsou
opatrena 360° click systémem, ktery umoziiuje pokracovat v pokladce v libovolném sméru.

Podlahové prvky musi byt vidy schopny volné se roztahovat a smr$tovat v zavislosti na zménach
teploty. Proto nesmite podlahové lamely pfi plovouci pokladce nikdy pfibijet ani pfipevriovat k potéru,
sténdm nebo jinym ¢astem mistnosti. Je mozna i pokladka celoplosnym lepenim vhodnym typem
lepidla.

DILATACNI SPARY

Zachovejte minimalné 5 mm volné dilatacni spary kolem vSech stén, zarubni, oken, parapet, potrubi a
tézkych predmétll v mistnostech. K vyplnéni dilatacnich spar nikdy nepouzivejte silikonovy tmel nebo
jinou flexibilni pastu.

PFi montazi je nutné pouzit distancni kliny kolem vSech stén, prahd, zarubni, oken, potrubi a tézkych
predmétl tak, aby byla vidy dodrzena dilatacni spara minimalné 5 mm a podlaha Floorify se neposunula.
Distancni kliny odstrante az po kompletni montazi podlahy Floorify.

Dilataéni spary lze na konci opticky prekryt odpovidajicimi listami a/nebo profily.

DILATACNI POZADAVKY

Podlahu Floorify Ize poloZit na maximalni plochu 20x20m (400 m?). V pfipadé delSich nebo Sirsich ploch
nez 20 m je tfeba zajistit dodatecné dilatacni spary.

Pokud je mezi rliznymi mistnostmi teplotni rozdil 12 °C nebo vice, je nutné zajistit dilatacni sparu.
Dilatacni spara musi byt instalovana, pokud pfechazime z jedné mistnosti s podlahovym vytapénim
do mistnosti bez podlahového vytapéni. Tyto dvé c¢asti podlahy se mohou rlzné rozpinat, v disledku
¢ehoz vznika pnuti.

TEZKE PRVKY NA PODLAZE
Doporucujeme umistit tézké predméty, jako jsou kuchyriské ostrlivky, vestavéné skfiné atd., jesté pred
montazi Floorify Herringbone a neinstalovat je na podlahu.
Tézké predméty mohou blokovat podlahu a branit jejimu rozpinani/smrstovani pfi zménach teplot.
Orientacné plati, Ze tézké predméty nesméji byt tézsi nez 1000 kg a/nebo nesméji vyvijet zatizeni vétsi
nez 50 kg/cm?. Vidy dodrZujte 5 mm dilataéni mezeru kolem nohou skfinék, sokld, ...
PFi instalaci béZného vétsiho nabytku (béznych skfini, sedacich souprav, velkych stol() je velmi dalezité
dodrzet teplotu interiéru v rozpéni min. 20 °C, max. 28 °C. Pokud byste polozili tézsi kusy nabytku pfi
velmi nizkych teplotach, mohlo by dojit pti vyhratiinteriéru na obvyklou teplotu (20 °C-28 °C) k roztaZzeni
podlahy, k jejimu vyzdviZzeni podél spary mezi lamelami podlahy umisténé mezi dvéma kusy tézkého
nabytku. Je to zplsobeno tim, Ze tieci sila pod tézkym nabytkem je vétsi nez sila potfebna k ohybu spoje
dvou velmi tenkych vinylovych lamel, tedy pfi dilataci tak nemusi dojit k posunuti lamel do stran, ale
k jejich vyzdvizeni.
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PREPRAVA A SKLADOVANI

Je dulezité, abyste krabice s podlahovymi lamelami Floorify vidy skladovali a/nebo prepravovali na
suchém a pevném povrchu, v tdhlednych stozich, poloZzené na plocho (nepfecnivajici) a nikdy ne ve svislé
poloze.

Podlahu Floorify skladujte v interiéru a pfi teploté v rozmezi 2-40 °C.

PRIPRAVA

AKLIMATIZACE A TEPLOTA

Aby byla zarucena efektivni montdz, je nutné podlahu uloZit ve vodorovné poloze alespori na 12 hodin v
mistnosti, kde ma byt podlaha Floorify polozena. Tim je dosazeno idealni montazni teploty 18 °C-25 °C.
To umozni materidlu "zbavit se" veskerého pnuti, které utrpél béhem prepravy nebo skladovani. Tuto

teplotu udrzujte po dobu nejméné 24 hodin pred pokladkou a po ni.

Doporuceni: Podivejte se, jak dokoncit podlahu kolem kuchyriského
ostrlivku na nasich webovych strankach.

Béhem Zivotnosti podlahy musi byt okolni teplota minimalné 2 °C a maximalné 40 °C. Podlahu chrarite
pred extrémnim primym Zarem (lokalni teplota povrchu podlahy >60 °C).
Doporucujeme relativni vlhkost vzduchu 40-80 %.

CO POTREBUJETE?
K instalaci podlahy Floorify nepotfebujete mnoho materidlu. Nezbytné jsou ostry nlz Stanley, metr,
tuzka a distancni kliny (5 mm).

Dalsi naradi umoznujici presnéjsi montaz: rucni pila, pfimocard pila a/nebo elektrickd pila s ¢epeli
kotouce Trespa nebo kovovym kotoucem, péacidlo, gumové kladivo, tesarsky ¢tyrhran, Ghlomér, vysavac,
osobni ochranné pomdcky, ...

POTER (PODKLAD)

Floorify Herringbone lze instalovat na rlizné podklady, jako je beton, cementovy pisek, anhydrit, dfevo,
keramické dlazdice atd. Podklad musi byt tvrdy, dostate¢né rovny, nepruiny a musi spliovat vSechny
predepsané podminky.

Pro optimalni vysledek je nezbytnd dlkladna pfiprava potéru. Nejprve odstrante vSechny stavajici mékké
a/nebo plovouci podlahové krytiny, jako jsou koberce, plst, vinyl a laminat. Tvrdé, neplovouci podlahové
krytiny, jako je dlazba nebo lepené parkety, mohou zlstat na misté.

Potér musi byt Cisty, vyrovnany, trvale suchy a stabilni. Odstrante vSechny zbytky omitky, barvy, lepidla,
oleje, mastnoty atd. Podlahu dikladné vysajte.

Floorify je podlaha s estetickym povrchem a neslouzi k feseni konstrukénich problém.

NEROVNOMERNOST

Nerovnosti, prohlubné nebo nerovnosti v potéru mohou zpusobit nerovny povrch podlahy a tim urychlit
opotrebeni podlahy Floorify nebo uzamykaciho Click systému. Mohou také vést k tvorbé spar. Proto
nesmi byt na podkladu rozdil ve vySce podlahy vétsi nez 3 mm na 2 béznych metrech. Diky pevnému
jadru Rigid Core v kombinaci s podloZzkou Floorify Comfort miZete drobné nerovnosti preklenout.

Verze 04/08/2023 — Tento dokument nahrazuje viechna tisténa a elektronickd instalaéni a technicka doporuceni, ktera
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Jsou nerovnosti vétsi? Pak muzZete potér vyrovnat vhodnou vyrovnavaci hmotou nebo pevnym
deskovym materialem. Hrboly je tfeba obrousit.

Lze pouzit i jiny typ podloZky s vyssi vyrovnavaci schopnosti. PoZzadejte o radu svého prodejce nebo
montdzni firmu. Upozorfiujeme, Zze na Skody souvisejici s pouzitim jiného typu podlozky se zaruka
Floorify nevztahuje.

PRIPRAVA PRO BETONOVOU NEBO POTEROVOU PODLAHU
Cerstvé vylitému potéru, betonu nebo anhydritovému potéru vidy doprejte dostatecny ¢as na vyschnuti.
Vlhkost potéru nesmi pred pokladkou a béhem jeho Zivotnosti prekrocit nasledujici hodnoty:

Cementovy potér Anhydrit
Bez podlahového vytapéni <2,5% CM <0,5% CM
S podlahovym vytapénim <1,5% CM <0,3% CM

Vzdy méjte na paméti vySe uvedené hodnoty!

Vysledky méreni vihkosti vidy mérte, zaznamendvejte a uchovavejte. Uvédomte si, Ze v hlubsich vrstvach
mUze byt jesté mnoho zbytkové vlhkosti. Pfed zahajenim protokolu o zahtivani nechte potér dostatecné
pfirozené vyschnout.

Nedokonalosti povrchu opravte vhodnou opravnou smési a zkontrolujte, zda je tfeba pouzit zakladni
natér nebo tmel. Vizualné hladka podlaha nemusi nutné znamenat, Ze je vyrovnana. Vzdy zkontrolujte
sklon potéru a v pfipadé potfeby jej opravte.

PRIPRAVA V PRIPADE KERAMICKYCH DLAZEB

Spary mezi lamelami neni nutné vyplfiovat ani vyrovnavat, pokud jsou Siroké <5 mm a/nebo hluboké <4
mm. Sirsi nebo hlubsi spary mohou znit duté nebo poskytovat nedostate¢nou oporu podlaze. Zkontrolujte
také, zda zddné okraje lamel nevy¢nivaji nahoru a zda ve sparach neni problém s vlhkosti.

PRIPRAVA V PRIPADE DREVENEHO PODKLADU

Zkontrolujte, zda podlaha nejevi znamky napadeni plisni a/nebo hmyzem. Ujistéte se, Ze je potér
vyrovnany, a pfipadné uvolnéné casti pribijte hiebiky. V pripadé potfeby pouZijte vyrovnavaci podlahu
nebo vyrovnavaci hmotu pro optimalni pfipravu podkladu. Je nezbytné, aby byl prostor mezi podlahou
a dfevénym podkladem vidy odvétravan. Odstranite vSechny prekazky a zajistéte dostatecné vétrani
(minimalné 4 cm? celkového vétraciho otvoru na m? podlahy). Vidy zkontrolujte obsah vlhkosti

drevéného podkladu. Ta nesmi byt vyssi nez 14 %.

VLHKOST V PODKLADU

Prestoze jsou podlahy Floorify Herringbone necitlivé na vlhkost, nejsou uréeny k pouziti jako systém
zabranujici vihkosti nebo vodotésny. V pfipadé vlhkosti musi byt potér pied pokladkou podlahy Floorify
dostatecné vysusen nebo parotésné uzavien. Vlhkost nebo vzlinajici zbytkova vlhkost pod podlahou
muze vést k nezdravé tvorbé plisni a/nebo k vytlaéovani podlahovych prken s moZnosti jejich trvalé
deformace.

PODLAHOVE VYTAPENI NEBO CHLAZENI

Floorify Herringbone lze instalovat na podklad s tradi¢nim podlahovym vytapénim a/nebo chlazenim (na
bazi vody a/nebo elektricky Fizenym termostatem) zabudovanym do podkladu nebo s minimalné 9 mm
vyrovnavaci vrstvou.

Je moZné také pouzit elektrické topné félie 80 W/m? Fizené termostatem.

Verze 04/08/2023 — Tento dokument nahrazuje viechna tisténa a elektronickd instalaéni a technicka doporuceni, ktera
drive distribuovala Floorify.



Teplota v mistnosti podlahy Floorify nesmi pfekrocit 29 °C. Pfed instalaci podlahy Floorify, béhem ni a
nejméné 24 hodin po ni musi teplota v mistnosti zlistat v rozmezi 18-25 °C. Poté lIze teplotu
podlahového vytdpéni postupné zvySovat nebo snizovat, maximalné vsak o 5 °C za den.

U nové vylitého potéru s podlahovym vytapénim vidy zkontrolujte hluboko lezici zbytkovou vlhkost.
Nechte potér dostatecné vyschnout a poté vidy projdéte celym protokolem o vytapéni! Pred pokladkou
podlahy Floorify musi byt podlahové vytapéni dikladné testovano a musi byt provedeno méreni vihkosti.
Vysledky méreni vihkosti musi byt zaznamenany.

Za fungovani a nastaveni podlahového vytdpéni odpovida koncovy uZivatel.

Existuje mnoho riznych typtd podlahového vytapéni. VZdy si ovérte vhodnost podlahového
vytdpéni nebo chladiciho systému v navodu vyrobce.

Vice aktudlnich informaci o typech podlahového vytapéni najdete webovych strankach.

Doporucena minimalni teplota vody pro podlahovy chladici systém je 18 °C.

Pokud je teplota vody nizsi nez 18 °C nebo je rozdil mezi teplotou vody a teplotou v mistnosti pfilis
velky, miZe dojit ke kondenzaci. Tomu mUze zabranit vestavény systém monitorovani kondenzace. P¥i
pouzivani systému podlahového chlazeni se vidy ujistéte, Ze je k dispozici kvalitni Fidici jednotka s
bezpecnostnim zafizenim proti pfilis vysokym a/nebo pfilis nizkym teplotam.

Vidy pozadejte o radu montazni firmu Vaseho topného a/nebo chladiciho systému.

DULEZITE INFORMACE PRED MONTAZ|
VYROBNI CiSLO
Vyrobni Cislo Vasi podlahy Floorify najdete na kratké strané obalu a na zadni strané kazdé podlahové
lamely. Napftiklad: 20210523F100. Drobné barevné odchylky u stejného Cisla Sarie pfispivaji k
pfirozenému vzhledu Vasi podlahy Floorify.

Dvé rlzné sarze se mohou mirné lisit barvou a/nebo leskem. Proto doporucujeme pracovat vidy se
stejnou Sarzi. Pfed pokladkou podlahy si to zkontrolujte.

VIZUALNI KONTROLA

Kontroly je tfeba provadét za optimalnich svételnych podminek, pfed montazi a béhem ni. Podlahové
lamely s viditelnymi vadami nelze nikdy pokladat. PoloZena lamela s viditelnou vadou se povaZuje za
akceptovanou.

MIX

Pri pokladce michejte podlahové lamely z rdznych baleni. Tim se zajisti dobré rozlozeni riiznych
podlahovych lamel a zamezi se pfipadnym barevnym kontrastiim. Pro dosaZeni co nejkrasnéjsiho a
nejpfirozenéjsiho vysledku se vyvarujte pokladani dvou stejnych podlahovych lamel tésné vedle sebe.

SKVELY ZACATEK

Vénujte pozornost umisténi pocatecnich trojuhelnikd a prvnim 2-3 fadam. Dbejte na to, aby se vSechny
spoje tésné uzaviraly. V opacném pripadé budou chyby pfi pokladce pokracovat i ve zbytku podlahy.
Dobry zacatek je polovina Uspéchu.

MERENI PROSTORU
Pfed montazi je dlilezité vyméfrit (nejdllezitéjsi) prostory. Toto méreni pomuze urdit, kde byste méli zacit
umistovat trojuhelniky. Chodba je ¢asto dulezitym orientacnim bodem v domé.

Verze 04/08/2023 — Tento dokument nahrazuje viechna tisténa a elektronickd instalaéni a technicka doporuceni, ktera
drive distribuovala Floorify.
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Nez zacnete, vytvorte si plan pokladky. ;

ODPAD PO REZANI

Vzidy pocitejte s vétsi plochou podlahy, nez je plocha, ktera ma byt pokladana. Doporucujeme nasledujici
bezpelnostni rezervu pro jednotlivé formaty podlah Floorify: Planks a Small Tiles 5 %, Big Tiles 10 % a
Herringbone 15 %.

Upozornéni: jedna se o orientacni hodnoty. Pfesné procento se mUze lisit v zavislosti na prostoru. O radu
pozadejte svého distributora.

STAVEBNI VYSKA PODLAHY

Celkova tloustka podlahy Floorify + podlozky Floorify Comfort je 6 mm —6,5 mm, v zavislosti na zvoleném
formatu. S podloZzkou Floorify Performance budete mit tloustku 5,5 mm - 6 mm, v zavislosti na zvoleném
formatu. Pamatujte na to pro vysky dvefi, kuchyrského ostriivku atd.

MONTAZ
OLpH0

Podivejte se také na nase instalac¢ni videa na webovych strankach
www.floorify.cz.

Pero Drazka

AN

Podlozka

Zactnéte v rohu mistnosti a rozlozte podlozku Floorify.
PodloZku Floorify pokladejte pds po pdsu podle Sitky a
podle toho, jak postupujete pfi pokladce podlahy. Pasy
pokladejte vidy vedle sebe a dbejte na to, aby se
neprekryvaly. Nikdy nepoklddejte dvojitou vrstvu
podlozky Floorify. Podlepeni past podlozky k sobé nebo k
podkladu neni nutné.

Vidy pouzivejte stejnou podlozku a nekombinujte rizné
podlozky.

Levé lamely a pravé lamely

Levé lamely (nebo lamela L) a pravé lamely (nebo
lamela R) vidy od sebe oddélujte. Poznate je podle
oznaceni L nebo R na zadni strané podlahové lamely.
Obé lamely jsou navzajem zrcadlovym obrazem.

POZNAMKA:
Na vykresech maji lamely L svétlou barvu a lamely R
tmavou barvu.

Verze 04/08/2023 — Tento dokument nahrazuje viechna tisténa a elektronickd instalaéni a technicka doporuceni, ktera
drive distribuovala Floorify.



CAST 1: INSTALACE PRVNJi RADY TROJUHELNIKU

VYTVORTE PRVNi ZAKLADNI TROJUHELNIK

1. Zacnéte s L lamelou (¢. 1) a umistéte jej pod
Uhlem 45° dlouhou stranou k levé sténé.

2. Poté vezméte lamelu R (C. 2) a umistéte dlouhou
stranu lamely R pod Uhlem 90° proti kratké strané
dfive namontované lamely L (¢. 1). Dbejte na to,
aby drazky obou lamel byly vidy v pfimé linii a
pevné k sobé pfiloZeny.

3. Umistéte druhou lamelu L (¢. 3) dlouhou stranou
do dlouhé strany dfive namontované lamely L (.
1) a do kratké strany prvni namontované lamely
R (€. 2) v souladu se systémem pero-drazka.
Ujistéte se, Ze drdzka kratké strany druhé lamely
L (¢. 3) tvofi 1 pfimku se stranou drazky (na
dlouhé strané) prvni lamely R (. 2).

4. Dale umistéte druhou R-lamelu (¢. 4) dlouhou
stranou na dlouhou stranu dfive namontované
R-lamely (¢. 2) a na kratkou stranu dfive
namontované druhé L-lamely (¢. 3 ) v souladu se
systémem pero-drazka. Ujistéte se, Ze drazka na
kratké strané druhé R-lamely (¢.4) tvofi primku
se stranou drazky na dlouhé strané naposledy
namontované L-lamely (¢.3).

5. Nyni také namontujte tfeti lamelu L (¢. 5)
podobné jako v kroku 3.

6. Nyni také namontujte treti lamelu R (¢. 6) podobné
jako v kroku 4.

Pozndmka: Pri spojovdni lamel zkontrolujte, zda jsou
spoje vidy pevné uzavieny a zda jsou konce kaZdé
podlahové lamely vidy v jedné linii s dlouhymi hranami
kazdé podlahové lamely.

Verze 04/08/2023 — Tento dokument nahrazuje viechna tisténa a elektronickd instalaéni a technicka doporuceni, ktera
drive distribuovala Floorify.



REZANI TROJUHELNIKU NA POZADOVANY TVAR

1. Nakreslete pfimku na strané dekoru lamely od pravého
rohu posledni namontované lamely R (tfeti lamela R) (€.
6) k hornimu stfedovému bodu trojuhelniku. Potom
¢aru prodluzte.

2. Pfi pouziti noZe Stanley nebo pficné pily:
rozkliknéte lamely od sebe, abyste je mohli
odfiznout/odpilovat.

Pokud mate ponornou pilu: miizete nechat
lamely pohromadé a odpilovat je najednou.

PORADENSTVI: pilovdnii/fezdani

Chcete-li podlahové lamely narezat na spravny rozmér,
pouiZijte pilu. Za timto ucelem poloite podlahovou
lamelu designovou stranou nahoru. Pomoci pravitka
nebo_jiné podlahové lamely presné vyznacte cdst,
ktera md byt odfezdna. Poté dlouhy dil uhledné
odfiznéte _rucni _pilou, primocarou _pilou _nebo
elektrickou pilou (pilovy list pro pilu Trespa nebo pilu

na kov).

V_pripadé potifeby miZete dlouhou cdst odfiznout
noZem Stanley. Za timto ucelem poloZte podlahovou
lamelu designovou stranou nahoru. PFi fezani lamel
noZem _Stanley pouZijte pravitko nebo _jinou
podlahovou lamelu, kterd bude voditkem. Dvakrdt
nebo trikrat noZem pierfiznéte zkracovany kus. Poté
podlahovou lamelu otocte a odfiznuty kus snadno
odlomte. Je odfezdvany kus pfili§ maly? Pak pouZijte

POZNAMKA:
Odrezky nevyhazujte. MiZete je znovu pouZit na
druhém konci mistnosti.

3. Znovu zakliknéte lamely do sebe a poloite
trojuhelnik ke sténé vrcholem smérem k sobé.
Ujistéte se, Ze je vrchol trojuhelniku uprostred
mistnosti, aby byl vysledek symetricky. PouZijte
distancni kliny, abyste dodrzeli dilatacni mezeru 5
mm.

4. Na zbytek Sitky mistnosti vytvofte dalsi
trojuhelniky. Opakujte vyse uvedené kroky.

RADA:

Na jeden béiny metr potrebujete priblizné jeden
trojuhelnik. Priklad: Pokud je Vas pokoj sSiroky 4 metry,
budete muset vytvorit 4 takové trojuhelniky.

RADA:
Pro vytvoreni zbyvajicich trojiuhelnikii nemusite znovu
sestavovat vsechny lamely. Misto toho je miiZete

Verze 04/08/2023 — Tento dokument nahrazuje viechna tisténa a elektronickd instalaéni a technicka doporuceni, ktera
drive distribuovala Floorify.



rovnou oznacit podle rozmérii prvniho trojuhelniku.

5. Posledni trojuhelnik slouzi k vyplnéni volného
mista vlevo a vpravo. Zmérte oba volné prostory
a pamatujte na dilata¢ni sparu minimalné 5 mm.
Pouzijte levou ¢ast trojuhelniku na pravé strané a
pravou ¢ast trojuhelniku na levé strané.

[ 6. Jednotlivé trojuhelniky polozte rohy k sobé.
flnlmimml p— Vezméte v Uvahu dilataéni sparu a dodrite
//= minimalni vzddlenost 5 mm od stény.

7. Poté seradte vSechny trojuhelniky tak, abyste
ziskali rovnou vychozi mtizku.

Verze 04/08/2023 — Tento dokument nahrazuje viechna tisténa a elektronickd instalaéni a technicka doporuceni, ktera
drive distribuovala Floorify.



10

CAST 2: MONTAZ CELE MISTNOSTI

1. Nejprve poloZte zleva doprava celou fadu L-lamel.

\ \ \ Takto spojime trojuhelniky.

Vsouladu se systémem v drdice zacvaknéte
lamelu L dlouhou stranou do vnéjsi lamely L
jednoho z dfive namontovanych trojuhelnikl a
kratkou stranou (drop down) ho zastréte do
dlouhé strany vnéjsi lamely R vedlejsiho
trojuhelniku.

Tento postup zopakujte pro ostatni jiz
namontované trojuhelniky.

Vzdy zkontrolujte, zda jsou Svy pevné uzavieny! V
opacném pripadé se chyby pfi pokladce budou
objevovat i na zbytku podlahy.

. DOPORUCUJEME: Pilovéni/fezdni lamel (45°):

\4\ Urcete vzddlenost od stény s ohledem na dilatacni spdru
nejméné 5 mm (vzddlenost X-5 mm). Namérte tento bod
na lamele a pomoci tesarského ctverce thledné vyznacte

x/ uhel 45° na podlahové lamele.

Verze 04/08/2023 — Tento dokument nahrazuje viechna tisténa a elektronickd instalaéni a technicka doporuceni, ktera
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2. Daéle namontujte stejnym zplsobem celou fadu
lamel R zprava doleva, ale zrcadlové obracené.

3. Montaz nasleduijicich ‘Fad’

Zopakujte polozeni lamel L a nasledné lamel R
podle rozvrzeni uvedeného v predchozich
krocich.

Pravidelné kontrolujte, zda jsou vnéjsi rohy
trojuhelnikd vidy na jedné linii. Pokud se mezi
lamelami objevi mezera, vratte se do mista, kde jiz
mezera neni vidét, a zacnéte lamely pokladat
Znovu.

CAST 3: DOKONCENI U STENY
Po dosazeni protéjsi stény se lamely musi
odpilovat/odfiznout na poZzadovany rozmér, aby

se vesly.

Pokracujte, dokud nebude poloZena celd mistnost.

Pro dokonceni podlahy, odstrante po poloZeni posledni fady vsechny distanéni kliny a namontujte

soklové listy. Pozor: Soklové listy nikdy nepfipevnujte k podlaze Floorify, ale vidy ke sténé pomoci

montdazniho lepidla. Podlaha musi byt vidy schopna roztahovani a smrstovani pod soklovymi listami.
BN

K vyplnéni dilata¢ni spary o minimalni tloustce 5 mm nikdy nepouZivejte silikonovy tmel

nebo jinou flexibilni pastu/plast. [=] 5

Nepouzité lamely nebo baliky skladujte pro pfipadné budouci opravy. Skladujte je v interiéru a ve
vodorovné poloze. Odpad z fezani Floorify je 100% recyklovatelny a muzZete jej odnést do mistniho
sbérného dvoru.

Verze 04/08/2023 — Tento dokument nahrazuje viechna tisténa a elektronickd instalaéni a technicka doporuceni, ktera
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PREKAZKY

TéZko dostupnd mista

V mistech, kde je obtizné lamelu naklonit, napfiklad pod radiatory, pouzijte tahlo, kterym lamely
stahnete k sobé. Lamely je také mozné srazit k sobé pomoci narazeciho bloku. Ujistéte se, Ze je podlaha
dostatecné pevna.

Dverni zarubné

Tam, kde se nova podlaha Floorify stykd s prahem nebo ramem dvefi, doporucujeme ram zkratit a
podlahu polozZit pod néj, aby byl vysledek co nejlepsi. Spravnou vysku urcite tak, Ze lamelu spolu s
kouskem podlozky Floorify otocite vzhliru nohama a polozite ji na potér k zarubni.

Poutzijte rucni pilu nebo multifunkcni nastroj naplocho proti desce a profiznéte ram. Vyfezy — [@is
odstrante a zbytky vysajte. Nyni mGzete podlahovou lamelu namontovat kliknutim a pomoci :
priklepovych blokd. [=]c

Potrubi

V faddch, kde je trubka, dbejte na to, aby trubka leZela presné v jedné linii s kratsi stranou dvou lamel.
Vezméte vrtak o prdméru rovném priméru trubky a pridejte 10 mm. PriloZte lamely k sobé na kratké
strané a vyvrtejte otvor se stfedem na spojnici dvou lamel. Nyni poloZte podlahové lamely na potér
kolem trubky.

Pokud nemUZete umistit trubku na kratsi stranu, bude nutné lamelu rozfiznout na dvé ¢asti podle stfedové
cary. Tyto dva kusy se upevni pomoci okolnich lamel. Na boc¢ni stranu muZete také nanést trochu
vtefinového lepidla. Horni ¢ast lamely odlepte paskou, abyste zabranili zbytk(im lepidla.

Version 01/05/2023 — This document replaces all printed and electronic installation and technical recommendations
that were previously distributed by Floorify.
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V pripadé dvojité trubky vyvrtejte ve vsech vyznacenych bodech otvor o stejném priméru jako trubky a
pridejte 15 mm. Pokud jsou trubky na delsi strané desky, provedte 45° fez od kazdého otvoru ke strané
desky.

Na odfiznuté hrany dilu naneste vhodné lepidlo a pfilepte jej na misto. Dbejte na to, aby Eiet 5]
se mezi fezany kus a potér nedostalo Zzadné lepidlo. Doporuceni: prekryjte horni stranu T %

lamely paskou. O

PREVENCE

Béhem montaze a bezprostiedné po ni mizZete po podlaze chodit. Vzhledem k dodatecnému natéru
naslapné vrstvy neni nutné po pokladce podlahy provadét specialni oSetfeni. Tento povlak chrani
podlahu Floorify pfed znedisténim a usnadiuje udrzbu.

Nékterd opatreni
Néktera jednoducha opatteni pomohou zachovat vzhled a maximalizovat Zivotnost podlahy Floorify.

Cistici rohoZ

Vétsina znecisténi pochazi z vnéjsiho zdroje. Zabrante vniknuti necistot, vody a pisku umisténim
prizptisobené podlahové rohoZe u viech vchod(. Nejenze tim zabranite poskozeni podlahy, ale také
usnadnite udrzbu a prodlouzite Zivotnost podlahy Floorify. Pfi vybéru podlahové rohoze dbejte na to,
aby zadni strana rohoZe nesestavala z gumy nebo latexu. Ty mohou zplsobit zménu barvy podlahy
Floorify.

Ochrana posuvného nabytku

Nohy nabytku a Zidli vidy chrarte kvalitnimi mékkymi ochrannymi krytkami nebo plsti. Pravidelné
kontrolujte, zda nejsou opotfebované nebo znecisténé. UdrZujte je v suchu a v pfipadé potreby je
vyménte.

Nahromadéné nedistoty pod posuvnym nabytkem mohou zplsobit poskozeni a poskrabani. Povrch
podlahy mohou poskodit také nespravné tvrdé krytky.

Kolecka

Na (kancelafské) zZidle a kiesla umistéte mékka, siroka kole¢ka vhodna pro vinylové/ PVC podlahy a/nebo
pouzijte vhodnou podlozku na podlahu pro dodate¢nou ochranu.

Nikdy nepouzivejte mala, tenka a tvrda kolecka. Predstavuji velké riziko bodového zatizeni click spoje,
které by mohlo vést k poskozeni click systému.

Version 01/05/2023 — This document replaces all printed and electronic installation and technical recommendations
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Stéhovadni ndabytku
Nikdy netahejte tézké predméty nebo nabytek po podlaze, ale zvednéte je.

Zamezte zméné barvy

Kazda podlahova krytina se pod (dlouhodobym) vlivem sluneéniho zafeni odbarvuje, at uz se jedna o
parkety, laminat, PVC/vinyl nebo koberec. Je to zplisobeno UV zafenim slunecniho svétla. Aby nedoslo
ke zméné barvy, je duleZita dobra ochrana pfed sluneénim zafenim.

Krbovad kamna

Podlahy Floorify Ize namontovat do mistnosti s krbem. Méli byste vSak vzit v Uvahu tepelné zafeni.
Pokud je ohen velmi blizko podlahy, pouzZijte protipozarni desku nebo nehoflavou podlozku, aby byla
zéna pred ohném chranéna pred pfimym salanim tepla. Pokud tak neucinite, mizZe teplota v oblasti
pred ohném pfilis vzrist a poskodit podlahu.

Nedotykejte se podlahy cigaretami, zapalkami nebo jinymi horkymi pfedméty. Mize to zplsobit trvalé
poskozeni.

Vysavac
Pouzivejte kvalitni vysava¢ s mékkym kartacem a zkontrolujte, zda se kolecka plynule otaceji, aby
nedoslo k poskrabani.

Zabrarite kontaktu s gumou

V pfipadé dlouhodobého kontaktu vinylu/PVC s gumou nebo latexem mze dojit k trvalému tmavé
hnédému zabarveni v dlsledku migrace (napf. gumovy krouZzek pod odpadkovym kosem, gumové
rohozky, jizdni kola atd.). Gumové krytky pod ndbytkem mohou rovnéz zplsobit Smouhy v disledku
tfeni. Doporucujeme proto zkontrolovat veskery ndbytek a veskeré nacini, zda neobsahuje gumové
krytky, a opatfit je spravnou ochranou.

UDRZBA

Diky dodate¢nému inovativnimu natéru vrchni vrstvy neni po pokladce nutna zadna specialni Uprava,
na rozdil od parket nebo linolea, kde je tato Uprava nutna.
Tato povrchova Uprava chrani podlahu Floorify pred znecisténim a usnadnuje jeji udrzbu.

Cisténi

e Nejprve odstrante z podlahy vSechny hrubé necistoty a prach mékkym kartdcem nebo
vysavacem s mékkou hlavici

e Floorify se velmi snadno Cisti. Podlahu neni tfeba Cistit velkym mnoZstvim vody. Podlahu
Cistéte vyzdimanym, Cistym mopem.

e Tento postup opakujte nejméné dvakrat nebo tolikrat, dokud voda nezlstane Cista.

e Poté vytrete podlahu Floorify Cistou vodou.

e Nechte podlahu Floorify co nejsussi.

Produkty pro udrzbu
e Pokud se pouziva dalsi Cistici prostfedek, zvolte prostfedek s neutralnim pH (pH 7).
Napriklad Cistici prostfedek Floorify Conny.

Agresivni produkty mohou zplsobit korozi vrchniho natéru podlahy Floorify a jeji

Version 01/05/2023 — This document replaces all printed and electronic installation and technical recommendations
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poskozeni. Nikdy nepouZivejte pfipravky na udrzbu, které obsahuji vosk nebo olej.
NepouZivejte ocet, lestidla, brusné prostredky, korozivni Cistici prostfedky nebo
rozpoustédla.

Cisti¢ Floorify Conny Ize pouZit pro béZnou Gdrzbu.

V pfipadé odolnych skvrn doporucujeme hned po pokladce a kazdych 4-6 mésicl podlahu
vycistit intenzivnim Cisticim prostfedkem Floorify Conny Turbo. Peclivé si prectéte ndvod
na lahvicce.

Odstrariovdni odolnych skvrn

e QOdolné skvrny lze odstranit nefedénym ptipravkem Conny Turbo nebo jinym PH
neutralnim intenzivnim cisticim prostfedkem vhodnym pro PVC.

e Nechte pripravek plsobit 10 minut a poté podlahu vydrhnéte s pridanim teplé vody.
Snazte se vyloucit nadmérné pouZivani vody, aby se pod podlahu nedostala voda, napf.
pres dilatacni spary.

e Usazené necistoty setfete mopem a dikladné oplachnéte Cistou vodou a ¢istym mopem.

Povrchové skrabance nebo Smouhy
e Pokud jsou na podlaze povrchové skrdbance nebo Smouhy a pfirozené stopy starnuti, Ize
je zmirnit pouzitim pfipravku na udrzbu Conny Care.
e Matnd ochranna vrstva také prodluZuje Zivotnost podlahy.

Parni cisti¢
Lze pouZit parni Cisti¢ se Sirokym naustkem a v kombinaci s vhodnou utérkou z mikrovldkna. Parni Cisti¢
nebude mit negativni vliv na podlahu Floorify, a proto nebude mit negativni vliv na Click systém, dekor,
barvu nebo jiné vlastnosti vyrobku.

Méli byste vSak vzit v ivahu nékolik véci:

e Zabrarite pfimému kontaktu pary s podlahou Floorify pouZitim hadfiku/podlozky z
mikrovlakna na otvoru pro paru. Tim zajistite rovnomérné rozloZeni pary a tepla.
stupen.

e Podlahu se doporucuje Cistit v podélném sméru prken.

e Namontované soklové listy se mohou uvolnit v diisledku kombinace pary a tepla z pasky
pouzité k jejich pfipevnéni. V ptipadé potreby se drzte nékolik cm od list, abyste tomu
zabranili.

o Ujistéte se, Ze jste podlahu Floorify ihned po ¢isténi zcela vysusili suchym hadrem nebo
mopem.

Upozornéni: Pfi intenzivnim Cisténi se mizZe vlhkost dostat pod podlahovou krytinu, coZz mize mit z
dlouhodobého hlediska vliv na podklad (dfevo nebo anhydrit).
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