Navod na udrzbu
Parni Cisti¢ na udrzbu podlahy Floorify
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Na udrzbu podlahy Floorify Ize pouZzit parni Cisti¢ se Sirokou tryskou a v kombinaci s vhodnou utérkou
z mikrovlakna. Parni Cisti¢ nemad na podlahu Floorify Zadny negativni vliv, a proto neovlivni click systém,
dekor, barvu ani dalsi vlastnosti vyrobku.

NA CO TREBA DBAT PRI POUZITi PARNIHO CISTICE?

e Zamezte pfimému kontaktu pary s podlahou pouzitim hadfiku/utérky z mikrovlakna na otvor
pro paru. Tim zajistite rovhomérné rozlozeni pary a tepla.

e Pfipadné instalované samolepici lisSty se mohou uvolnit v disledku kombinace pary a tepla.
V pripadé potieby se drzte nékolik cm od list, abyste tomu zabranili.

e Dbejte na to, abyste podlahu ihned po ¢isténi zcela vysusili suchym hadrem nebo
mopem.

e Pro cisténi velmi odolnych necistot mizZete podlahu vycistit pomoci Cisti¢e Conny Turbo

e Pfipravte si smés s vodou v poméru 1:50.

e Smés rovnomérné naneste na podlahu a nechte plsobit pfiblizné 10 minut. Nenechte smés
zaschnout!

e Podlahu vydrhnéte mékkym kartacem.

e Uvolnéné nedistoty odstrante ¢istym mopem.

e Pfipadné a v zdvislosti na znecisténi je tfeba horni kroky opakovat.

e Pfi poutziti ptipravku Conny Turbo je dileZité podlahu nasledné vycistit ¢istou vodou a Cistym
mopem! Zbytky zanechané pfipravkem Conny Turbo ¢ini podlahu citlivéjsi na ulpivani
necistot. PFi CiSténi zanechana smés zpUsobi, Ze podlaha bude pfi schnuti vice znecisténa.
Na podlaze se mohou objevit skvrny.

e Po Cisténi/oplachovani nechte podlahu vyschnout.

UPOZORNENI:

PFi intenzivnim cisténi se mize pod podlahu dostat vihkost, ktera mlze dlouhodobé ovlivnit potér
(dfevo, beton, stérka, anhydrit atd.).
PFi cisténi podlahy se vyhnéte nadmérnému pouzivani vody!



