
 

 

 

 

„Křupající“ podlaha  

   

Dovolujeme si upozornit zákazníky, že  podlaha ať již laminátová, dřevěná, dýhovaná nebo jiná která 

se pokládá plovoucím způsobem, může v závislosti na okolí „křupat“ 

Tento zvukový efekt je způsoben třením zámkových spojů položených lamel při chůzi po podlaze 

U  podlah položených plovoucím způsobem jde o normální jev, který nelze považovat za důvod k 

reklamaci, jelikož je způsoben několika  vnějšími vlivy vztaženými vždy na dané místo pokládky a 

nelze nikdy zcela vyloučit. 

Hlavní vlivy způsobující   zvýšenou pravděpodobnost křupání: 

1/ Klimatické podmínky v místnosti – Správné klimatické podmínky jako stálá teplota, vlhkost a spol 

hrají  velkou roli zda bude podlaha křupat nebo nikoliv 

2/ Pevnost podkladu pod podlahou.  Pokud je podlaha položena na podkladu který není pevný a pruží 

dřevěné desky, koberce, tlustší podložka…) bude  pravděpodobnost křupání vyšší. 

3/ Normovaná rovinnost podkladu. Podklad musí být dle norem  vyrovnaný,suchý a rovný (rovinnost 

pod 2mm na 2 metry) 

4/ Správná dilatace podlahy – nepřítomnost dilatačních spár nebo  malé dilatační spáry mohou 

způsobovat  „opření“  podlahy o stěny a tím i pružení a křupání podlahy 
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